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LAM-G

OPIS

Ptyty z wetny mineralnej ISOLAM-G oznaczone sg kodem wg normy
PN-EN13162+A1:2015-04
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-MU1-AWi

Ptyty z wetny mineralnej jako produkt naturalny, nieorganiczny otrzymywane sa
w wyniku stopienia skat — bazalt, gabro.
Stanowia doskonatg izolacje termiczng i akustyczng, oraz gwarantuja wysokgodpornos¢ ogniowa.

Dostepne wymiary ptyt: 1000x200 mm.

ZASTOSOWANIE

Ptyty lamelowe z wetny mineralnej fazowane, jednostronnie gruntowane stosowane na zewnatrz i wewnatrz obiektéw budowlanych do izolacji
termicznej, akustycznej i ogniowej:
- stropéw nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (np. stropy garazy, piwnic, itp.) ocieplanych w systemie garazowym (metoda natryskowa).

Ptyty lamelowe z wetny mineralnej ISOLAM-G powinny by¢ przechowywane w oryginalnym opakowaniu, az do momentu aplikacji.
Towar nalezy przechowywac w taki sposob, aby zabezpieczy¢ go przed wilgocia i opadami atmosferycznymi.

Deklarowany opér cieplny R dla poszczegdlnych grubosci wyrobu:
Grubo$¢ [mm]
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Opor cieplny R, [m*K/W]
135 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70 2,95 3,20 3,50 3,75 4,05 4,30 4,55 4,85 5,10 5,40

WYMIARY | PAKOWANIE

Format piyty llo$¢ ptyt Powierzchnia krycia ptyt na Objetos¢ ptyt

na palecie palecie na palecie
[mm] [mm] [mm] [szt] [m?] [m?]
50 288 57,60 2,880
60 240 48,00 2,880
70 204 40,80 2,856
80 180 36,00 2,880
90 156 31,20 2,808
100 144 28,80 2,880
110 132 26,40 2,904
120 120 24,00 2,880
1000 200
130 108 21,60 2,808
140 96 19,20 2,688
150 926 19,20 2,880
160 84 16,80 2,688
170 84 16,80 2,856
180 72 14,40 2,592
190 72 14,40 2,736
200 72 14,40 2,880

ISOROC Polska S.A. BIURO OBStUGI KLIENTA

ul. Leéna 30, 13-100 Nidzica ul. Lesna 30, 13-100 Nidzica
tel. (+48 89) 625 03 01 tel. (+48 89) 625 03 12/27

fax (+48 89) 625 03 02 fax (+48 89) 625 03 19
e-mail: nidzica@isoroc.pl e-mail: zamowienia@isoroc.pl




~TISOROC

PARAMETRY

ISOLAM-G d=50+200 mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-MU1-AWi

Poziomy lub tolerancje

Deklarowane wiasciwosci wyrobu wg PN-EN13162+A1:2015-04 Metoda badania Jefjn. Kody klas
miary o Wartosci
lub poziomoéw

Dtugos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [%] [ +2

PN-EN 822
Szeroko$¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [%)] [-] +1,5

Gruboé¢ <100 mm [mm/mm] -1mm/+3mm

" o PN-EN 823 T5
(klasa tolerancji wymiaréw) >100 mm [%/mm] -1%/+3mm
Prostokatno$¢ S, PN-EN 824 [mm/m] [-] <5
Plaskos¢ S PN-EN 825 [mm] [ <6
(%] + 1,0 (zmiana grubosci, dtugosci i
0.
ilnos¢ i 3 szerokosci
.Sta'bllnosclw.ymlarowa w okreslonych warunkach temperatury PN-EN 1604 DS(70,90) 74 i)
i wilgotnosci wzglednej
[mm/m] + 1 (zmiana pfaskosci)
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym PN-EN 826 [kPa] CS(10)15 >15
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni PN-EN 1607 [kPa] TR7,5 275
czotowych
Poziom krétkotrwatej nasigkliwosci woda PN-EN 1609 [kg/m?] WS <10
Wartos$¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 12086 [-] MuU1 <1
50+79 mm AWO0,90 0,80
Poziom wazonego wspéiczynnika 80:100mm | PN-ENISO 354 & AW0,95 0,90
pochtaniania dzwieku
100+200 mm AW1,00 1,00
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A PN-EN 12667 [W/mK] [-] <0,037
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 OdAdoF Euroklasa Al
‘ Gestos¢ pozorna PN-EN 1602 [kg/m?3] [-] 80

DOPUSZCZENIA

Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych nr 1434-CPR-0166
Deklaracja whasciwosci uzytkowych nr 22/2016 na zgodnos¢ z Normg PN-EN13162+A1:2015-04
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